
 

 

ISC, RAL - Stonewool, Steinwolle 

Veranstalter:  Fraunhofer (ISC), Würzburg - RAL-Gütegemeinschaft, Frankfurt 

Ringversuchsmaterial:  Stonewool, Steinwolle 

RV geschlossen:  2003 – 10 

Literatur:  Ringversuch der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. - Ergebnisse (Laborcode CRB = 10) 

Hauptelemente [MA%] 

 CRB RV 1sRV Z-Score 

Na₂O 2,61 2,423 0,165 --- 

MgO 7,32 7,25 0,174 --- 

Al₂O₃ 17,96 18,15 0,169 --- 

SiO₂ 40,54 41,21 0,196 --- 

P₂O5 0,33 0,31 0,021 --- 

SO₃ 0,14 0,158 0,147 --- 

K₂O 1,53 1,541 0,108 --- 

CaO 18,55 18,09 0,216 --- 

TiO₂ 1,73 0,423 0,01 --- 

Fe₂O₃ tot. 2,13 1,672 0,052 --- 

MnO 0,75 0,646 0,09 --- 

Legende 

CRB: Ergebnisse CRB  –  RV: Ergebnisse Ringversuch  --  1s-RV: Standardabweichung Ringversuch 

Z-Score: Differenz des Messwertes vom Mittelwert des Ringversuchs  --  * Wert nicht zertifiziert 
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Rinqversuch der Güteqemeinschaft Mineralwolle e. V. - Ergebnisse

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben sich mit dem Laboratorium CRB Analyse Service an dem Ringversuch zur
chemischen Analyse von Glaswolle bzw. Steinwolleproben der Gütegemeinschaft
Mineralwolle e.V. beteiligt.

ln dem von lhnen genannten Laboratorium wurden Glaswolle (bzw. Steinwolle oder
Glaswolle und Steinwolle) Proben aufbereitet.

Sie erhalten anbei die Zusammenfassung der Ergebnisse für die Glaswolle (bzw.

Steinwolle oder Glaswolle und Steinwolle) Proben in zusammengefasster Form. Die
Proben wurden sämtlich im Fraunhofer lnstitut für Silikatforschung ISC ausgewertet.
Die Auswertung im ISC erfolgte mittels Atomemissionsspektrometrie und dem
gravimetrischen Verfahren.

Die in den einzelnen beteiligten Laboratorien angewandten Methoden sind der
Zusammenfassung ebenfalls zu entnehmen. Der Code für die venrvendete
Analysenmethode ist ebenfalls beiliegend erläutert.

Der Güteausschuss der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. hat auf seiner Sitzung
am 17.09.2003 in Wüzburg die Ergebnisse des Ringversuches bewertet. Nach

Ansicht des Güteausschusses zeigen die Ergebnisse der einzelnen beteiligten
Laboratorien eine gute Übereinstimmung mit den im ISC ermittelten Referenzwerten.
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Der Güteausschuss dankt Herrn Flegler für die hervorragende Organisation des
Ringversuches. Herr Flegler steht für weitere Auskünfte zur Verfügung. Sie können
sich diesbezüglich aber auch direkt an die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft
Mineralwolle e.V. in Frankfurt wenden.

Aufgrund der guten Ergebnisse wird eine gesonderte lnformationsveranstaltung zur
Auswertung des Ringversuches nicht für notwendig gehalten. Es erscheint jedoch
sinnvoll, in einem angemessenen Zeitabstand einen weiteren Ringversuch
durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

2Ç*.
lsolde Elkan
Geschäftsführerin

Gütegemeinschaft
Mineralwolle e. V.
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Analysis Method codes to be used for the Results sheet

please use a Dissolution code and a Method code for each element

to be tested

Method Code
Method of Ana lysis

1
Atomic emission sP

lasma

inductivelYetry withectrom
cou led

2
Atomic abso rometon s

3
fluorescence s ctrometX-r 4

Colorimetric
5

Gravimetric 6
cilease sOthers -
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